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Con la finalidad de realizar la caracterización de los suelos de la selva

peruana se ha llevado a cabo una recopilación de estudios realizados en los

departamentos de Loreto y Ucayali, llegando a establecer características

generales que proporcionan una perspectiva global de los suelos existentes

en esta zona del país.
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CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
DEL SUELO DE IQUITOS



Características geotécnicas del suelo de Iquitos



La ciudad de Iquitos se encuentra ubicada en la Selva Baja del Perú, sobre

la margen izquierda del río Amazonas, en la Provincia de Maynas,

Departamento de Loreto, al noreste del Perú, a una altitud topográfica

comprendida entre los 118 y 135 msnm.

La ciudad limita por el norte con el río Nanay; por el este con el río

Amazonas; por el sur con el río Itaya y el área del nuevo aeropuerto de la

ciudad y por el oeste con el lago Morona y el río Nanay.

Se encuentra en la zona ecológica bosque húmedo tropical, con clima

húmedo y cálido, con temperatura entre los 20 y 27 °C. La humedad relativa

alcanza valores entre 80 y 88% y la precipitación promedio anual es de

3000 mm.

UBICACIÓN Y CLIMA
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Croquis Geomorfológico de Iquitos y sus Alrededores

(Ing. A. Martínez Vargas,1967)
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Napa Freática en Creciente

(Young Bazo, 1948)
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Napa Freática en Vaciante

(Young Bazo, 1948)

NAPA FREATICA EN VACIANTE
YOUNG BAZO 1948
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Plano de Zonificación Hidrogeotécnica de la Ciudad de Iquitos -1975

Ing. Oscar Maggiolo Robert. (1975)
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En la ciudad de Iquitos, los sedimentos predominantes son el tipo de arena

fina y arcilla. No se observa en la zona afloramientos rocosos, ni sedimentos

del tipo de agregados gruesos. En la secuencia estratigráfica de la región se

reconoce que los estratos se adelgazan y aumentan de potencia y los

entrecruzamientos son frecuentes.

Estas manifestaciones en los estratos muestran oscilaciones de un ambiente

continental inestable, donde las oscilaciones han sido variables y el relieve

deposicional algo irregular.

GEOLOGÍA

Sedimentos del Holoceno (Cuaternario Reciente)

Sedimentos del Pleistoceno (Cuaternario Antiguo)

Sedimentos del Terciario

Craton Brasilero (Precámbrico)
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Columna Estratigráfica de los Sedimentos de la Ciudad de Iquitos 

(A. Martínez V., 1967)
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Plástico
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Plano Geológico Regional de

Iquitos, Escala 1:100,000, Hoja 8p,

INGEMMET 1992.

Fuente: INGEMMET, Hoja: 8-p
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Plano de Zonificación 

Geotécnica de la 

Ciudad de Iquitos

PARTE A: ZONIFICACION GENERAL
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ZonificaciónGeotécnica

Bustamante Ch, A y 

Alva H, J. (1994)
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ZONA
SUELO 

PREDOMINANTE

Qad

(kg/cm2)

N.F.

(m)

Th

(segs.)
CONDICIÓN

I CH-CL 1.0-1.5

> 6.0

0.35-0.40

APROPIADAII CL-SC 0.5-1.0

0.40-0.50
III SC-SM < 0.5

IV SC-SM -- > 4.0 --

CRÍTICA

V SM < 0.2 < 0.2 0.45-0.55

ZonaI Condiciónhabitable,comprendeelSemidomodeIquitos; sehasubdividoen4subzonas

ZonaII Condiciónhabitable,comprendeelsemidomodeSanJuan; sehasubdividoen2subzonas

ZonaIII Condiciónhabitable,comprendelapartebajadelDomodeIquitos,eszonadedrenajenatural

ZonaIV Condicióncrítica,ocurrenmovimientosdereptación

ZonaV Condicióncrítica,zonapotencialoactivadedeslizamientos

ZonaVI Condicióncrítica,zonadesedimentación

ZonaVII Condicióncrítica,zonainundablederíose influenciadaporcañosy quebradas
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BOULEVARD DEL MALECÓN TARAPACÁ



 Relación de Perforaciones

-   PERFORACIONES EJECUTADAS-LAGESA-1973

    PS-1, PS-2, PS-3, PS-4, PS-5, PS-6, PS-7.

-   PERFORACIONES EJECUTADAS POR - BOYLES

    BROSS - 1972

    S-1, S-2, S-4-A, P-4

-  PERFORACIONES EJECUTADAS POR UNI-1971

   S-3 , S-4, P-4
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UBICACION DE LAS PERFORACIONES

AFECTADAS EN LA RIBERA DE IQUITOS

CONSULTOR EN INGENIERIA GEOTECNICA

JORGE E. ALVA INGENIEROS E.I.R.L.

PROVINCIA          :     MAYNAS

DEPARTAMENTO:     LORETO

CIUDAD                :     IQUITOS

Abril 2004

ING. JORGE CABRERA SALVATIERRA

PS-01

EVALUACION DE ESTABILIDAD DE MURO DE CONTENCION

S / E

DEL BOULEVARD DEL MALECON TARAPACA

MAPA III-2 - TESIS GEOTECNIA Y LOS

DESLIZAMIENTOS EN IQUITOS-PERU

Recopilación de Información

Boulevard del Malecón Tarapacá



CLINCLUSIONES MODERADAS DE CONCHUELAS, MATERIA ORGANICA Y 
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CL

CAPA SUPERFICIAL COMPUESTA POR ARCILLA ARENOSA CON 
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ARENA FINA CUARZOSA DE GRADUACIÓN POBRE Y ASPECTO 

Perfil Estratigráfico de la Calle Sargento Lores

Referencia : EMS Para la Defensa Ribereña de la Ciudad de Iquitos (Lagesa, 1973)

Boulevar del Malecón de TarapacáBoulevard del Malecón Tarapacá
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Referencia : EMS Para la Defensa Ribereña de la Ciudad de Iquitos (Lagesa, 1973)
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Jorge E. Alva Hurtado Ingenieros E.I.R.L (Diciembre, 2012)

ESTUDIO DE VERIFICACIÓN GEOTÉCNICA 
EN LA CENTRAL TÉRMICA DE IQUITOS



Verificación Geotécnica en la Central Térmica de Iquitos



Ubicación de Sondajes ςCentral Térmica de Iquitos

Investigaciónde Campo
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Sondaje de Penetración Estándar - SPT
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Verificación Geotécnica en la Central Térmica de Iquitos




